
BET WESA

Общий объем  пор Общий обьем  пор
Точка пузырька (наибольшая пора) Точка пузырька (наибольшая пора)

Газовая проницаемость Газовая проницаемость

Жидкостная проницаемость

Диффузионая проницаемость Диффузионая проницаемость

Hydro-head тест Hydro-head тест

Порометрическая поверхность Порометрическая поверхность
Адсорбция и изотермическая десорбция Адсорбция и изотермическая десорбция

 Хемосорбция  Хемосорбция
Паровая адсорбция Паровая адсорбция
 Объёмная плотность  Объёмная плотность

Обсолютная плотность
Распределение частиц по размерам Распределение частиц по размерам
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Сжатие Сжатие
Натяжение Натяжение
Повышеная температура Повышеная температура
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Диапазон распределения пор Диапазон распределения пор
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                      (в Дарси)                       (в Дарси)

Тест только на сквозные поры Тест только на сквозные поры

свойства свойства

см. ниже

без 
порошков

без 
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без 
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согласно
фильтрам

гидро-
фобный

Неразрушающий тест
Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
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щий газ

Воздух или
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щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ

Воздух или
не некор-
родирую-

щий газ
Автоматический контроль Автоматический контроль

Ртуть Вода
Любой 
чистый

газ

Вода 
гидрокар-
бон  рас-

творитель

Гелий или
не некор-
родирую-

щий газ

Ртуть
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Автомобильная промышленность Автомобильная промышленность

Керамика Керамика
Химическая промышленность Химическая промышленность

Фильтры Фильтры
Геотекстильная промышленость Геотекстильная промышленость

Бумажная промышленность Бумажная промышленность
Фармацевтика Фармацевтика

Порошковая  металлургия Порошковая  металлургия

Неразрушающий тест

Средний размер пор Средний размер пор

Распределение пор по размерам 

Целостность (фильтра)

Проницаемость по Фрейзеру 

Удельная поверхность(одноточ. )
Удельная поверхность(многоточ)
Площадь внешней поверхности

Абсолютная плотность

Диапазон удельной пов-ти (в м  /г)

Диапазон проницамости

Диапазон проницамости

Тесты на закрытые и сквозные поры

Особые условия

Рабочая среда

Распределение пор по размерам 

Целостность (фильтра)

Жидкостная проницаемость

Проницаемость по Фрейзеру 

Удельная поверхность(одноточ. )

Удельная поверхность(многоточ)
Удельная поверхность(многоточ)

2
Диапазон удельной пов-ти (в м  /г)

Диапазон проницамости

    ( микропоток в cc/sec/m/torr) Диапазон проницамости
    ( микропоток в cc/sec/m/torr)

Тесты на закрытые и сквозные поры

Особые условия

Рабочая среда

пикнометрыПорозиметрыПермеаметрыПорометры капиллярного потока

Аккумуляторная промышленность Аккумуляторная промышленность

Нетканые материалы Нетканые материалы


